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碳化稻壳质量验收准则
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I

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，原燃料采购中心组织编制碳化稻壳质量验收准则。

本验收准则由鞍钢股份有限公司原燃料采购中心提出。

本验收准则由鞍钢股份有限公司原燃料采购中心归口。

本验收准则主要起草单位：鞍钢股份有限公司原燃料采购中心。

本验收准则主要起草人：倪晓峰、张晓峰、金鹏、吕浩、高峰、王红军、刘善明、辛国强、

侯亮、王传允。
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II

碳化稻壳质量验收准则
1 验收流程

物料→厂内辅料取样位置→使用单位（炼铁及炼钢）

└→质计中心取样、检验

2 使用单位验收项目

2.1 包装、标志、质量证明书。

2.1.1 包装:袋装的采用内衬或外敷膜防潮包装，机械封口或扎口。

2.1.2 标志:每个袋外面都应有标志,注明供方名称、产品名称、净重。

2.1.3 质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应

清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；合同号和本技术条件规定的各项指标检

验结果等。

3 质计中心验收项目

3.1 取样频次：每批取样。

3.2 委托必检项目：碳化稻壳 1.0kg、7.5kg：C 固、H2O、粒度；碳化稻壳 5.0kg：C 固、H2O、粒

度、堆积密度。

3.3 允许复验：粒度，C固，堆积密度，H2O 不允许复验。

执行标准。

碳化稻壳采购标准

物料代码 C 固，% 粒度≥1.5mm H2O，% 堆积密度

A0000520 碳化稻壳7.5kg ≥40 ≥50 ≤6.5

A0000521 碳化稻壳5.0kg ≥40 ≥50 ≤5.0 ≤180g/dm3

A0000522 碳化稻壳1.0kg ≥40 ≥50 ≤6.5

4 质量超标处置方法

4.1 碳化稻壳7.5kg、碳化稻壳1.0kg：结算方式：

4.1.1 50%＞粒度≥45%，当批货物单价按80%结算，粒度＜45%，当批货物按单价按40%结算。

4.1.2 6.5%＜H2O≤7.5%，当批货物单价按80%结算；7.5%＜H2O≤8.5%，当批货物单价按40%

结算；H2O＞8.5%，已使用的按当批货物单价0.1%结算，未使用的验收部门现场封存，实行退货处理。

4.1.3 30%＜C 固≤40%，当批货物按单价 80%结算；C固＜30%，已使用的按当批货物按单价

0.1%结算，未使用的验收部门现场封存，实行退货处理。

4.1.4 当批次累计结算单价≤0时，该批次按单价 0.1%进行结算。

4.2 碳化稻壳5.0kg：结算方式：

4.2.1 50%＞粒度≥45%，当批货物单价按80%结算，粒度＜45%，当批货物按单价按40%结算。

4.2.2 5.0%＜H2O≤6.5%，当批货物单价按80%结算；6.5%＜H2O≤8.5%，当批货物单价按40%

结算；H2O＞8.5%,已使用的按当批货物单价0.1%结算，未使用的验收部门现场封存，实行退货处理。

4.2.3 30%＜C 固≤40%，当批货物按单价 80%结算；C固＜30%，已使用的按当批货物按单价

0.1%结算，未使用的验收部门现场封存，实行退货处理。

4.2.4 当批次累计结算单价≤0时，该批次按单价 0.1%进行结算。
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